LAVORAZIONI SCALE DI SICUREZZA LARIARAZICIN, TERIAZER
LAVORAZIONI PRELIMINARI ‘
LAVORAZIOh_II PRELIMINARI - Preparazione del supporto
- Preparazione del supporto _— — o
: . ) A) Rimozione completa della pavimentazione sopraelevata in piastrelloni prefabbricati in cemento armato vibrocompresso. |
1) Scalpellatura a mano e/o meccanica di c.a. ammalorato:
Asportazione corticale di conglomerato cementizio ammalorato, eseguita mediante scalpellatura a mano e/o B) Rimozione completa della pavimentazione originale in piastrelle di gres, compreso massetto in sabbia e cemento —
meccanica, atta ad asportare tutto il calcestruzzo degradato e/o preparare la zona di attacco fra vecchi e nuovi getti, e membrane impermeabili, sino al vivo del solaio in c.a. 55 |
senza compromettere lintegrita e I'ancoraggio dei ferri d'armatura messi a nudo nonché lintegrita strutturale del C) Realizzazione di isolamento termico con manto in poliuretano a spruzzo §§§§:
calcestruzzo limitrofo non demolito . . . . o . o . y 3K 4
2) Spazzolatura a mano efo meccanica dei ferri d'armatura: D) Realizzazione di massetto delle pendenze a base di leganti idraulici speciali, a veloce asciugamento, a ritiro §§§
. = : T : - oy : : controllato ed a presa normale, compreso desolidarizzazione mediante interposizione di telo in polietilene. e :
Trattamento di pulizia dei ferri d’armatura affioranti, mediante spazzolatura a mano e/o meccanica, atta a rimuovere s |
ed asportare ossidazioni, aggressivi chimici, parti superficiali incoerenti ed eventuali residui di oli, grassi, sporco e in 3) ldrosabbiatura delle superfici: §§§
generale qualsiasi altro materiale contaminante, fino a portare la superficie a metallo bianco. Trattamento di pulizia di tutte le superfici in calcestruzzo, mediante idrosabbiatura con impiego di sabbia silicea, al fine §§§
%) Iiinasbbistne deils superisi di rimuovgre ed asportare Ioslsidazioni, aggressivi chilmici, parti superficiali incoerenti ed feventuali residluli di oli, grassi, §§§§ |
Trattamento di pulizia di tutte le superfici in calcestruzzo e dei ferri d’'armatura affioranti, mediante idrosabbiatura con BRI S TITgBIarEAls Gy lsatal o e Tieitenial o/ ritery DR, SRrTe S St R wRl B e, §§§§§ |
impiego di sabbia silicea, al fine di rimuovere ed asportare ossidazioni, aggressivi chimici, parti superficiali incoerenti LAVORAZIONI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E FINITURA §§§§ |
ed eventuali residui di oli, grassi, sporco e in generale qualsiasi altro materiale contaminante, fino a portare le superfici - Impermeabilizzazione §§§g :
dei ferri a metallo bianco (grado SA 2%) (ISO 8501-1). - Finitura a vista %gg |
; i 3RS
4) Mgwﬂm o __ ; - i - 9) Impermeabilizzazione di strutture e superfici con membrana a base di poliurea pura bicomponente: §3§§
Idrolayaggm & greacits Bl I pl.J“Z'a.de”a superficie |nlcalc1lastruzzo, me@ante Iut|||z;o (.1' |dropu||tr|ce o P Posa di membrana bicomponente a base di poliurea pura priva di solventi in uno spessore minimo di 2 mm, a §§§ |
i Lt gy ol 150!bar, al fines di bagosre:a saturazions il supponio:prims delfepplcamions:d male o Beongini immediata impermeabilita e pedonabilita, per I'impermeabilizzazione di opere in genere, mediante spruzzatrice §§§ .
cementizi, per migliorarne ['aggrappo. industriale bi-mixer ad alta pressione, con controllo di flusso e temperatura, dotata di pistola autopulente, su supporti §§§§§ |
LAVORAZIONI DI RIPRISTINO CORTICALE :E:Ei; pgrlll‘flm p;e;s::gitlfmente trattati con fondo anti-umido e primer epossidico, completo di trattamento antiscivolo ;g%
- Protezione dei ferri d’armatura P R ' 0 |
SCALA DI SICUREZZA "A" (DX) - Vista posteriore SCALA DI SICUREZZA "B" (SX) - Vista posteriore - Intervento di ripristino 10)  Finitura a vista con verniciatura poliuretanica colorata: 555 :
5) Protezione dei ferri darmatura: Finitura poliuretanica bicomponente alifatica, a base solvente, resistente all'usura e ai raggi ultravioletti, additivata §§§§§
: e ; — : : ; o con paste coloranti predisperse formulate con pigmenti altamente selezionati e con veicoli di macinazione esenti % |
Trattamento passivante dei ferri d’armatura, mediante applicazione a pennello di doppia mano di malta cementizia da solventi, nella gamma dei colori RAL 553 .
anticorrosiva rialcalinizzante, monocomponente, a base di leganti cementizi, polimeri in polvere e inibitori di = - §§§
corrosione. ‘ . . 3% |
o . Grigio cemento RAL 7035 Verde RAL 6001 Rosso RAL 3016 5 ~
6) Ripristino strutturale c.a. ammalorato sottoposto a sollecitazioni dinamiche: §:§§ |
Posa di malta tissotropica monocomponente, a ritiro compensato e a presa normale, di classe R4, formulata con | | §§:§
cementi ad alta resistenza ai solfati, aggregati selezionati, fibre sintetiche in poliacrilonitrile, inibitore di corrosione —_— e T . . . C— — e — . Tl T T T T T T — §§§ '
! Il organico e speciali additivi ritentori d’acqua, per la ricostruzione di strutture degradate in calcestruzzo. | T ﬂ T T ‘ T ﬂ | ggz |
S .
W LI11E LAVORAZIONI DI RINFORZO STRUTTURALE ‘ i
I DT ,:‘o,
i b= e Yiais | (A) (B) (C) (D) (3) | (A) (B) (C) (D) (3) |
| il - Protezione finale (9) (10) (9) (10) — (9)(10) (9)(10) §§§§
i 1 L Sooes
7) Rinforzo strutturale con materiali compositi a matrice polimerica (FRP): | ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ ‘ | ‘ §§§§§ |
Posa in opera protetta di tessuti bidirezionali in fibra di carbonio ad elevata resistenza (4.830 N/mm3), alto modulo ‘ [T ‘\ [ [ M ITT [ T T ‘,' NIC T T INL TTT T [ T T 1 ”“'ﬂ, , : \ y — §§§
elastico (230.000 N/mm?) mediante “sistema a secco”, previa applicazione di primer epossidico, rasatura del i | | | 23 |
sottofondo mediante stucco epossidico ed impregnazione del tessuto in opera per il “sistema a secco”. |: , %\\_ §§§§§ .
. B o225
8) Protezione finale con rasatura cementizia idrofuga a tessitura civile fine: 110 | 1.10 0 55 |
Rasatura cementizia idrofuga monocomponente a granulometria fine, ad elevata adesione, a base di leganti speciali | A |
ad alta resistenza, aggregati selezionati a grana fine, additivi speciali e polimeri sintetici in polvere, per la rasatura a e = — —- -~ —<— 2 — R
civile fine di supporti in calcestruzzo. | R SRR BRI |
SCALA DI SICUREZZA "A" (DX) - Vista laterale (Sud-Est) LAVORAZIONI DI IMPERMEABILIZZAZIONE E FINITURA | I | |
- Impermeabilizzazione — 1 : ~
- Finitura a vista | 7 |
9) Impermeabilizzazione di strutture e superfici con membrana a base di poliurea pura bicomponente: | — | _/‘
Posa di membrana bicomponente a base di poliurea pura priva di solventi in uno spessore minimo di 2 mm, a ' - | |
immediata impermeabilita e pedonabilita, per I'impermeabilizzazione di opere in genere, mediante spruzzatrice | [ —|
industriale bi-mixer ad alta pressione, con controllo di flusso e temperatura, dotata di pistola autopulente, su supporti : .
solidi e puliti, precedentemente trattati con fondo anti-umido e primer epossidico, completo di trattamento antiscivolo |
sulle superfici pedonabili.
10) FEinitura a vista con verniciatura poliuretanica colorata: |
Finitura poliuretanica bicomponente alifatica, a base solvente, resistente all'usura e ai raggi ultravioletti, additivata
con paste coloranti predisperse formulate con pigmenti altamente selezionati e con veicoli di macinazione esenti
da solventi, nella gamma dei colori RAL. |

{'Grigio cemento RAL 7035
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